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БИРСС 48  
Цементная штукатурка М150 для механизиро-

ванного нанесения 

для механизированного  нанесения внутри и 

снаружи помещения 

 
 Бетон 

 Кирпичная кладка 

 Ячеистый бетон  

 Каменные поверхности 

 Оштукатуренные поверхности 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  
БИРСС 48 — штукатурная смесь  ме-
ханизированного нанесения, применя-
ется для оштукатуривания фасадов, 
цоколей, поверхностей стен и пере-
крытий в помещениях с повышенной 
влажностью (парковки, подвалы, гара-
жи, и т.п.), для выравнивания основа-
ний под облицовку плиткой, природ-
ным камнем, шпаклевку или декора-
тивную штукатурку. Может быть ис-
пользована для заполнения неболь-
ших дефектов стен-раковин, каверн, 
трещин. Предназначена для традици-
онных штукатурных работ внутри и 
снаружи зданий с помощью высоко-
эффективных штукатурных агрегатов 
типа "Putzknecht" , “PFT”, "М-ТЕС" и 
пр. Допускается нанесение ручным 
способом. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ: 
Прочность подстилающих слоев 
устраиваемой штукатурки должна 
быть выше прочности последую-
щих слоев или равна ей. 
Основание, предназначенное для 
оштукатуривания, должно быть проч-
ным, сухим, очищенным от пыли, гря-
зи, копоти, отслаивающихся элемен-
тов, старой рыхлой штукатурки, остат-
ков масляной и эмульсионной краски, 
соответствовать СП 71.13330.2017, 
ТР 122-01, ТР 79-98. Металлические 
детали, которые невозможно удалить, 
рекомендуется покрыть раствором 
для антикоррозийной защиты БИРСС 
Гермоластик Антикор. Для повыше-
ния прочности сцепления поверхность 
необходимо предварительно обрабо-
тать водно — дисперсионной грунтов-
кой марки БИРСС (выбирается в за-
висимости от материала, из которого 
выполнено основание и состояния 
поверхности). 
 

Бумажные мешки 40 кг 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:  
Продукт содержит цемент, поэтому при добавлении воды происходит 
щелочная химическая реакция. Не допускайте попадания сухой смеси 
внутрь организма, при работе избегайте попадания смеси в глаза и 
длительного контакта с открытыми участками кожи. При необходимо-
сти, тщательно промойте поражённый участок проточной водой и об-
ратитесь к врачу. 

ОПИСАНИЕ: БИРСС 48  - 
сухая растворная, штукатур-
ная смесь (М150) на основе 
портландцемента, мелко-
зернистого фракциониро-
ванного песка, химических и 
минеральных добавок, поз-
воляющих повысить проч-
ностные, адгезионные свой-
ства раствора, его техноло-
гичность и дают возмож-
ность наносить большую 
толщину слоя смеси за один 
проход. При затворении во-
дой образует пластичную 
растворную смесь, которая 
легко наносится на основа-
ние. Рекомендуется для ма-
шинного нанесения.  

 
ХРАНЕНИЕ. Хранить в упа-
кованном виде, на деревян-
ных поддонах, избегая 
увлажнения и обеспечивая 
сохранность упаковки, в 
крытых сухих складских по-
мещениях с относительной 
влажностью воздуха не бо-
лее 60%. Срок хранения в 
неповрежденной упаковке - 
12 месяцев со дня изготов-
ления.  

С
 м

о
м

е
н
т

а
 в

ы
х
о
д
а
 д

а
н
н
о
г
о
 т

е
х
н
и

ч
е
с
к
о
г
о
 о

п
и
с
а
н
и

я
 в

с
е
 п

р
е
д
ы

д
у
щ

и
е
 у

т
р
а
ч
и
в
а
ю

т
 с

и
л

у
. 

 
1
0
.1

2
.2

0
2
5
 

Из 40 кг сухой смеси~24л рас-
твора 

15-16 кг сухой смеси на 1 м
2 

при толщине слоя до 10 мм 

ТУ 5745-003-05668056-2011 

ОСНОВАНИЕ 

ВЫХОД РАСТВОРА 

РАСХОД 

УПАКОВКА 
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БИРСС 48  
Цементная штукатурка для механизированного нанесения 

буемой толщины (средняя 10 мм, макс. 25 мм 
за 1 нанесение), формируются захватки шири-
ной около 100 см. При нанесении штукатурки 
слоем более 25 мм рекомендуется использо-
вать штукатурную сетку. Работа ведется так, 
чтобы центр штукатурного набрызга переме-
щался по нижнему краю полосы уже нанесен-
ного раствора. Каждая последующая захватка 
наносится с перекрытием предыдущей в 5 — 
10 см. Нанесенный раствор разравнять с помо-
щью h-образного правила.  
После нанесения и подсыхания последнего 
слоя штукатурки маяки удаляют, дефекты шту-
катурки заделывают. Для придания гладкости 
поверхности через 20-30 мин поверхность слег-
ка смочить водой, затереть теркой и загладить 
гладилкой.  
Внимание! Не допускается применение мате-
риала на фасадах в сухую и жаркую погоду при 
прямом воздействии солнечных лучей, во вре-
мя дождя или по сырому фасаду после дождя, 
зимой по наледи, при сильном ветре. При необ-
ходимости выполнять штукатурные работы при 
неблагоприятных атмосферных условиях, ис-
пользовать соответствующие защитные покры-
тия, ограничивающие воздействие атмосфер-
ных факторов. Оштукатуренные помещения 
необходимо вентилировать, однако при этом 
беречь от сквозняков и не допускать слишком 
быстрого высыхания раствора в результате 
попадания прямых солнечных лучей или дей-
ствия систем отепления. В случае необходимо-
сти оштукатуренную поверхность время от вре-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА 

Штукатурный раствор приготавливается при помощи 
высокоэффективных агрегатов типа "Putzknecht", 
“PFT", "М-ТЕС " и пр. Сухую штукатурную смесь за-
грузить в приемный бункер штукатурной станции. 
Регулируя рас ход воды подобрать требуемую конси-
стенцию штукатурной растворной смеси, поступаю-
щей через сопло. Оптимальная консистенция готово-
го штукатурного раствора с надежной адгезией к ос-
нованию и отсутствием наплывов и оползания нане-
сенного слоя обеспечивается регулировкой темпа 
подачи воды в смесительную камеру. Время переме-
шивания зависит от выбранной марки насоса. Введе-
ния дополнительных компонентов в сухую смесь или 
готовый раствор не рекомендуется, во избежание 
потери прочностных, функциональных и технологи-
ческих свойств материала. 
 

При проведении работ, а также в течение срока вы-
сыхания раствора следует соблюдать температуру 
воздуха в пределах от +5°С до 30°С и уровень влаж-
ности воздуха не более 75%.  
Перед началом штукатурных работ на обрабатывае-
мой поверхности необходимо закрепить маяки в со-
ответствии с требуемой толщиной слоя, при этом 
контролируя отклонения с помощью лазерного уров-
ня либо отвеса. 
Оштукатуривание стены при механизированном 
нанесении выполняются растворным пистолетом 
обычно слева направо и сверху вниз «змейкой» тре-

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Данные характери-
стики и описание 
приведены к усло-
виям: t=20±2°С и 
относительной 
влажности 60%. 
Класс материалов 
по удельной эф-
фективной актив-
ности естествен-
ных радионуклидов
- 1класс ( Аэфф 
<370Бк/кг).  Про-
дукция сертифици-
рована. Соответ-
ствует требовани-
ям экологической 
безопасности и 
гигиенических 
норм действующих 
на территории Рос-
сийской Федера-
ции.. 

Цвет серый 

Класс прочности при сжатии  КП IV 

Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток, МПа, не менее 15 

Влажность  смеси, %, не более 0,3 

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм 0,63 

Содержание зерен наибольшей крупности, % 1 

Плотность растворной смеси, кг/м3 1700±100 

Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее 0,4 

Марка по морозостойкости, F, циклы, не ниже 50 

Марка по морозостойкости контактной зоны, Fкз Fкз50 

Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее 60 

Подвижность, Пк/см Пк2/4-8 

Рекомендуемая толщина слоя, мм 5-20 

Расслаиваемость растворной смеси, %, не более 10 

Водоудерживающая способность, %, не менее 95 

Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*ч*Па) 0,09 

*Теплопроводность, Вт/мК 0,35 

Температура применения, °С +5...+35 

Температура эксплуатации, °С -50…+70 

*Показатель устанавливается производителем   
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БИРСС 48 
Цементная штукатурка для механизированного нанесения 

мени увлажнять чистой водой. На поверхность, ошту-
катуренную БИРСС 48, можно наносить различные 
отделочные материалы после соответствующего 
технологического перерыва , необходимого для фор-
мирования структуры слоя и набора прочности ( ~7-
15 суток, влажность основания не менее 5-8% в за-
висимости от вида отделочного материала).  

Очистка. После окончания работ инструмент и обо-
рудование промыть водой. 

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ  

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, 
соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).  

 Изготовитель гарантирует соответствие продукта техническим условиям.  

 Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его 
применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящей инструкцией. 


